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Comentarios Generales

Las traducciones de esta Evaluacién Técnica Europea a otros idiomas deben corresponder
completamente con el documento original emitido y deben ser identificadas como tales.

La reproduccion de la presente Evaluacién Técnica Europea, incluyendo si transmision por medios
electrénicos, debe ser integral. Sin embargo, se podran realizar reproducciones parciales bajo el
consentimiento escrito del Organismo de Evaluacién Técnica. Cualquier reproduccion parcial se
debera identificar como tal.
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Partes especificas de la Evaluacion Técnica Europea

1 Descripcion técnica del producto

Este ETA hace referencia al kit FAVEKER® FV para revestimientos exteriores en fachadas ventiladas.
Los componentes de los kits FAVEKER® GA y FAVEKER® GAYV se indican en la tabla 1.1.

La informacion detallada y los datos sobre todos los componentes vienen indicados en los anexos de
este ETA.

Las fijaciones entre las escuadras y el sustrato no forman parte del kit ensayado en este ETA.

Tabla 1.1: Componentes de los Kits.

. FAVEKER® FV kits Descripcion
N. | Componente genérico (familia C) técnica en
Anexo 1
FAVEKER® GA16 ®
1 | Elemento de revestimiento (*) FAVEKER® GA20 T:AA\\//i}I((iT?@%/:\AlVG Al.l
FAVEKER® GA30
Elemento de Clips d inoxidabl Perfil horizontal continuo
o | Fijacién de fijacion Ips de acero inoxidable |y aleacion de aluminio AL2
revestimiento ) . L '
Tornillo Tornillos de acero inoxidable
Perfil vertical Perfiles de aleacién de aluminio
Escuadra Escuadras de aleacién de aluminio
L Tornillos de acero inoxidable )
3 | Subestructura jg?”e:gggtura illos d inoxidabl Al.3
;:S)mg?ggntes Juntas de EPDM

(*) Baldosa ceramica extruida segun EN 14411.

2 Especificacion del uso(s) previsto(s) de acuerdo con el Documento de
Evaluacion Europeo aplicable (de ahora en adelante, DEE)

El kit FAVEKER® FV se usa como revestimiento exterior en fachadas ventiladas (pantallas frente a la
lluvia). Los muros exteriores son de obra de fabrica (cerdmica, hormigén o piedra), hormigén
(hormigonado in situ o paneles prefabricados), entramados de madera o metalicas en obras nuevas o
existentes (rehabilitacion).

Las caracteristicas de los muros deben ser verificadas antes del uso del kit FAVEKER® FV,
especialmente respecto a las condiciones de clasificacion de reaccién al fuego y a la fijacion mecanica
del kit FAVEKER® FV.

Las disposiciones estipuladas en esta ETE se basan en una vida util de al menos 25 afios para el kit
FAVEKER® FV. Las indicaciones dadas sobre la vida til no deben interpretarse como una garantia dada
por el fabricante, sino que deben considerarse como un medio para la eleccién correcta del producto en
relacion con la vida util esperada de las obras.

El kit FAVEKER® FV esta formado por componentes constructivos no portantes. No contribuye
directamente a la estabilidad del muro sobre el que se instala, pero si puede contribuir a su durabilidad
proporcionando una mejor proteccion frente a la intemperie.

El kit FAVEKER® FV no esté previsto para asegurar la estanqueidad al aire de la envolvente del edificio.

Los datos e informacion detallada en relacion con los criterios de disefio, instalacion, mantenimiento y
reparacion se indican en los Anexos 2y 3.
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3 Prestaciones del producto y referencia a los métodos usados para su

evaluacion

La evaluacion del kit FAVEKER® FV para el uso previsto se ha llevado a cabo de acuerdo con el
EAD 090062-00-0404 Kits de revestimiento de fachada fijados mecanicamente.

Tabla 3.1: Resumen de prestaciones del kit FAVEKER® FV (véase también prestaciones detalladas en los
apartados relevantes).

Revestimientos exteriores en fachadas ventiladas

Producto: FAVEKER® FV kit Uso previsto: .
(pantallas frente a la lluvia)
Apartad Prestacion
Requisito basico E?ir ado Caracteristicas esenciales . con perfiles
con clips .
horizontales
3.1 Reaccion al fuego B-s1,d0 Al
RB 2 Reaccion al fuego en fachada No evaluado
Segu:jidgd o di Propension para sufrir combustion No relevante
caso de incendio i Armi
continua sin llama (el aislante térmico no es un
componente del kit)
3.2 Estanqueidad de las juntas (proteccion No estanco (juntas abiertas)
) frente al agua de lluvia)
RB 3 Absorcién de agua No relevante
Higiene, salud y Permeabilidad al vapor de agua No relevante
medio ambiente 3.3 Drenaje Véanse las figuras en el Anexo 2
Contenido y/o emision de sustancias No evaluado
peligrosas
3.4 Resistencia al viento 3600 Pa 2800 Pa
Resistencia a fuerzas puntuales
hori No evaluado
orizontales
3.5 Resistencia a impacto Véase la tabla 3.3
®
Resistencia a FAVEKER® GA16 > 14,5 MPa
36 flexion del FAVEKER® GA20 > 14,5 MPa No relevante
' elemento de FAVEKER® GA30 | >21,0MPa No relevante
revestimiento FAVEKER® GAV >17,0 MPa
RB 4 37 Resistencia del elemento de O 854 N
. ' revestimiento ranurado
Seguridad y . - -
accesibilidad de 3.8 Resistencia a fuerza vertical <0, 1lmmtras1h
utilizacion 3.9 F}es?stencia al atravesar_niento de las 6 6,16 kN
fijaciones sobre los perfiles
3.10 Resistencia de los clips O 467 N
3.11 Resistencia de los perfiles Véase el apartado 3.11
312 Fﬁegstenua al arrancamiento de las 6 0,92 kN
fijaciones sobre los perfiles
313 Resistencia a cortante de las fijaciones 6 4.9 kN
de la subestructura
3.14 Res_lstenua de I_as escuadras (fuerza Véase el apartado 3.14
horizontal y vertical)
RB 5

Proteccion frente
al ruido

Aislamiento al ruido aéreo

No evaluado

RB 6

Ahorro de energia
y aislamiento
térmico

Resistencia térmica del kit

Resistencia térmica del producto de
aislamiento térmico

No relevante
(uso previsto solo en fachada

ventilada y el aislamiento térmico
no es un componente del kit)

Durabilidad

Comportamiento higrotérmico

No relevante

Comportamiento tras fuerzas pulsantes

No evaluado
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Tabla 3.1: Resumen de prestaciones del kit FAVEKER® FV (véase también prestaciones detalladas en los
apartados relevantes).

Revestimientos exteriores en fachadas ventiladas

Producto: FAVEKER® FV kit Uso previsto: .
(pantallas frente a la lluvia)
Apartad Prestacion
Requisito basico partado Caracteristicas esenciales . con perfiles
ETA con clips .
horizontales
3.15 Resistencia al hielo-deshielo Sin defectos
Comportamiento tras inmersién en No relevante
agua
316 Estabilidad Por temperatura O 6,0 Om/ (mL
: dimensional Por humedad O 0,1 mm/m
Resistencia quimica y biologica No relevante
Resistencia a la radiacion UV No relevante
3.17 Corrosion Véase 3.17

Informacion complementaria:

Los requisitos relacionados con la resistencia mecanica y estabilidad de las partes no portantes de las obras no se incluyen en
el requisito basico Resistencia mecanica y estabilidad (RB 1) sino que se consideran bajo el Requisito Basico Seguridad y
accesibilidad de utilizaciéon (RB 4).

El requisito de resistencia al fuego es aplicable al muro en si mismo (de obra de fabrica, de hormigén, de estructura metalica o
de madera) y no solo al kit FAVEKER® FV.

3.1 Reaccién al fuego

La reaccién al fuego del kit FAVEKER® FV segln el Reglamento Delegado de la Comisién (UE) 2016/364
y EN 13501-1, es:

- Para el kit FAVEKER FV con perfiles horizontales como fijacion de revestimiento que no incluye
juntas de EPDM:

A Clase Al sin necesidad de ensayo segun la Decision 96/603/EC y sus modificaciones.
- Para el kit FAVEKER® FV kit con clips como fijaciones de revestimiento que incluye juntas EPDM:
A Clase B-s1,d0. Basado en los ensayos relevantes de la norma EN 13501-1.

Estas clases son vélidas siempre que la capa aislante colocada detras de los elementos de revestimiento
esté hecha de materiales no combustibles (por ejemplo, lana mineral) o que la capa posterior a los
elementos de revestimiento sea un sustrato mineral como mamposteria u hormigéon (clase Al o
A2-s1, d0). Para otras condiciones de uso (por ejemplo, con capa de aislamiento de EPS, XPS, PUR o
PF), la clasificaciébn de reaccion al fuego del revestimiento exterior de fachada ventilada sera la
clasificacién de reaccién al fuego del material de aislamiento utilizado.

Nota: El escenario europeo para el fuego en fachadas no esta definido. En algunos estados miembros,
la clasificacion del revestimiento exterior de fachada segin el EN 13501-1 podria resultar insuficiente
para el uso en fachada. Hasta que el sistema de clasificacion europeo existente no se complete, para el
revestimiento exterior de fachada puede ser necesario realizar una evaluacion adicional de acuerdo con
los requisitos nacionales (p.ej. en base a un ensayo a gran escala) para cumplir con la legislacién de los
estados miembros.

3.2 Estanqueidad de las juntas (proteccion frente al agua de lluvia)

Las juntas entre los elementos de revestimiento exterior de la fachada ventilada del kit FAVEKER® FV
son abiertas, por tanto, no son estancas.

3.3 Capacidad de drenaje

Sobre la base a los detalles constructivos (véase el Anexo 2), el conocimiento técnico, la experiencia
disponible y los criterios de evaluacién, se considera que el agua que pudiera penetrar en la camara de
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aire o el agua de condensacion puede ser drenada fuera del revestimiento sin acumulacién, dafio por
humedad o filtracion hacia el sustrato.

3.4 Resistencia al viento

La resistencia al viento se ha determinado teniendo en cuenta la resistencia mecénica de los
componentes (véanse los apartados 3.6 a 3.14). Se han evaluado diferentes casos segln el tipo de
fijacién de revestimiento (clips y perfiles horizontales) y el elemento de revestimiento considerado.

Los peores casos han sido ensayados: minima resistencia a flexion, minimo espesor, maxima anchura 'y
maxima separacion entre clips o perfiles verticales (1200 mm). Ademas, otras configuraciones han sido
ensayadas. Los resultados de los ensayos se indican en la tabla 3.2.

Para otros sistemas montados, la accién del viento obtenida por el calculo en base a la resistencia
mecénica de los componentes de los kits no debe ser superior a la fuerza méaxima obtenida en los
ensayos.

Tabla 3.2: Resultados y valores calculados para la muestra de ensayo de resistencia al viento

Desplazamiento bajo fuerza

Elemento de Fijacién de maxima (mm)

Ensayo Q maxima (Pa)

revestimiento revestimiento [deformacion después de 1 min
de recuperacion]
Succion (1) FAVEKER® GAV Egﬁfzi'gﬁtmes 2800 (5) [153,’1921,1(2]
Succion (2) FAVEKER® GA16 Clips 3800 (5) ?6?616(r711)m]
Succion (3) FAVEKER® GA20  Clips 3600 (5) [145’5731;2]
Succion (4) FAVEKER® GA20 Clips 3800 (5) '[50,f3040(r£:])m]

(1) Probeta de ensayo: diez baldosas 600 mm x 400 mm y veinte baldosas 300 mm x 400 mm, cuatro perfiles
horizontales intermedios, dos perfiles horizontales de arranque-fin (distancia entre perfiles horizontales
400 mm), cuatro perfiles verticales a distancias 1000 mm y 650 mm, 12 escuadras 60x60x60x3 (distancia
750 mm), y fijaciones de subestructura.

(2) Probeta de ensayo: dos baldosas 1200 mm x 400 mm, cuatro baldosas 600 mm x 400 mm, cuatro baldosas
1200 mm x 300 mm y ocho baldosas 600 mm x 300 mm con cuatro clips para cada baldosa, cuatro perfiles
verticales a distancia 1200 mm y 600 mm, 4 perfiles EPDM, 12 escuadras 60x60x60x3 mm (distancia
750 mm), y fijaciones de subestructura.

(3) Probeta de ensayo: cuatro baldosas 1200 mm x 400 mm y diez baldosas 600 mm x 400 mm con cuatro clips
para cada baldosa, cuatro perfiles verticales a distancias 1200 mm y 600 mm, 4 perfiles EPDM, 12 escuadras
60x60x60x3 mm (distancia 750 mm), y fijaciones de subestructura.

(4) Probeta de ensayo: cuatro baldosas 1000 mm x 300 mm y ocho baldosas 700 mm x 300 mm con cuatro clips
para cada baldosa, cuatro perfiles verticales a distancias 1200 mm y 600 mm, 4 perfiles EPDM, 12 escuadras
60x60x60x3 mm (distancia 750 mm), y fijaciones de subestructura.

(5) Valor maximo alcanzado sin fallo del kit (en el limite del equipo de prueba).

(6) Maximo desplazamiento medido en el centro de la baldosa central de 1200 mm x 400 mm.

(7) Mé&ximo desplazamiento medido en el borde de la baldosa central de 1200 mm x 400 mm.

(8) Maximo desplazamiento medido en el borde vertical de la baldosa de 1200 mm x 400 mm entre dos
escuadras.

(9) Maximo desplazamiento medido en el centro de la baldosa central de 1000 mm x 300 mm.

3.5 Resistencia frente a impacto

La resistencia frente a impacto ha sido ensayada para sistemas montados se indican en la tabla 3.3.

Para otros sistemas montados u otros elementos de revestimiento diferentes de los que se indican en la
tabla 3.3, la resistencia frente a impacto no ha sido evaluada.
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Tabla 3.3: Resistencia frente a impacto

Elemento de revestimiento Grado de
Fijacion del Impactos resistidos exposicion
Nombre comercial Longitud, Anchura, revestimiento P alpuso *)
L (mm) H (mm)
. . 2 perfiles Cuerpo duro (0,5 kg),
® .
FAVEKER® GAV 0600 0400 horizontales 3 impactos de 1 J . ]
- - ] Cuerpo blando (3,0 kg), ategoria IV
FAVEKER® GA30 0600 0400 04 clips 3 impactos de 10 J
Cuerpo duro (0,5 kg),
] 3 impactos de 1 J
FAVEKER® GA16 1250 250 2 periiles P Categoria IV

horizontales Cuerpo blando (3,0 kg),
3 impactos de 10 J

(*) Categoria I

Categoria Il:

Categoria llI:

Categoria IV:

Esta categoria significa que el grado de exposicion al uso debe ser una zona facilmente accesible
al publico a nivel del suelo y vulnerable a los impactos de cuerpo duro, pero no sometida a un
uso anormalmente brusco.

Esta categoria significa que el grado de exposicion al uso debe ser una zona susceptible de
impactos de objetos lanzados o pateados, pero en lugares publicos donde la altura del kit limitara
el tamafio del impacto; O en niveles méas bajos donde el acceso al edificio es principalmente a
aquellos con algun incentivo para ejercer cuidado.

Esta categoria significa que el grado de exposicion al uso debe ser una zona que no sea
susceptible de ser dafiada por impactos normales causados por personas o por objetos arrojados
0 pateados.

Esta categoria significa que el grado de exposicion al uso debe ser una zona fuera de alcance
desde el nivel del suelo.

3.6 Resistencia a flexion del elemento de revestimiento

La resistencia a flexion del elemento de revestimiento ha sido ensayada segun la norma EN 10545-4.
Los apoyos de las probetas de ensayo se han posicionado paralelos a la direccién de extrusion del
elemento de revestimiento. Los valores medios de la carga de rotura, fuerza de rotura y resistencia flexién
se indican en la tabla 3.4.

Tabla 3.4: Resistencia a flexion del elemento de revestimiento.

Resistencia a flexion

Nombre Direccion Carga de rotura (N) Fuerza de rotura (N) (MPa)
comercial de fuerza
Fm Fe Fm Fe Fm Fe

FAVEKER®  Succion 2225 2046 6007 5523 26,1 24,3
GA16 (%) Presion 1279 1233 3454 3329 14,9 14,3
FAVEKER® Succion 2407 1993 6499 5382 26,7 21,0
GA20 (%) Presion 1477 1327 3986 3583 16,0 14,3
FAVEKER® Succion 2962 2394 15400 12446 25,4 19,6
GA30 (*) Presion 2767 2418 14387 12576 22,4 18,9
FAVEKER®  Succion 728 695 1675 1599 24.4 23,0
GAV (%) Presion 515 462 1390 1248 19,7 17,8

(*)  Anchura de probeta de ensayo = 100 mm.
(**) Anchura de probeta de ensayo = 50 mm.

Donde: Fm = valor medio; Fc = valores medios que dan una confianza del 75% de que el 95% de los resultados
sera mayor que este valor.
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3.7 Resistencia del elemento de revestimiento ranurado

Los valores medios y caracteristicos de la resistencia de los elementos de revestimiento ranurados se
indican en la tabla 3.5.
Se han ensayado los casos mas desfavorables.

Tabla 3.5: Resistencia del elemento de revestimiento ranurado.

Resistencia (N)

Probeta Succion Presion
Fm Fec Fm Fec
® Ranura superior 1155 854
FAVEKER : p. 870 806
GA16 Ranura inferior 1631 1123
® )
ol (ERT Ranura - superior 0 1517 1103 1408 1078
® Ranura superior 4107 3827
FAVEKER : p. 2129 1594
GA30 Ranura inferior 3924 2762
Ranura superior 1708 1186 895 116
®
gﬁ\\//EKER Ranura inferior 1511 922
Ranura intermedia 1644 938 * *

(*) Ensayo no relevante por geometria.

Donde: Fm =valores medios; Fc = valores caracteristicos que dan una confianza del 75% de que el 95% de los
resultados serd mayor que este valor.

3.8 Resistencia ala carga vertical

La deformacién de las fijaciones del revestimiento ha sido 0,09 mm después de 1 hora. Se ha aplicado
una carga vertical de valor 704 N. El peor caso ha sido ensayado: baldosa con maximo peso (FAVEKER®
GA30), clips de 19 mm y distancia entre clips de 1460 mm.

3.9 Resistencia al atravesamiento de las fijaciones sobre los perfiles

La resistencia al atravesamiento de las fijaciones sobre los perfiles ha sido determinada por ensayo y los
valores medios y caracteristicos se indican en la tabla 3.6.

Tabla 3.6: Resistencia al atravesamiento de las fijaciones sobre los perfiles.

Fuerza de rotura (N)

Probeta Modo de fallo
Fm Fe

Perfil intermedio: espesor 2,2 mm, aleacién de aluminio AW-6063. 7133 6162 Salida del tornillo

Tornillo autotaladrante: @4,8 mm, acero inoxidable A2. del perfil

Perfil arranque-fin: espesor 2,2 mm, aleacién de aluminio AW-6063. 7160 7092 Salida del tornillo

Tornillo autotaladrante: @4,8 mm, acero inoxidable A2. del perfil

Doénde: Fm = valores medios; Fc = valores caracteristicos que dan una confianza del 75% de que el 95% de los
resultados serd mayor que este valor.

3.10 Resistencia de los clips

La resistencia de los clips metdlicos ha sido determinada por ensayo. Los valores medios y
caracteristicos se indican en la tabla 3.6.

Los peores casos han sido ensayados.
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Tabla 3.7: Resistencia de los clips metalicos

Resistencia (N) a 1mm de

iy Resistencia ultima (N) Fallo
Probeta deformacion permanente
Fm Fec Fm Fc
Clip 13 mm 678 509 746 697
Clip doble 13 mm
Carga i *) 506 479
horizontal  Clip 15 mm (**)
- Deformacion
Clip 19 mm *) 517 467 del clip
Clip 13 mm 288 280 351 332
Carga Clip doble 13 mm 424 400 469 453
vertical Clip 15 mm (**)
- 91 80 108 95
Clip 19 mm

(*) Este valor no ha sido medido debido a la deformacion excesiva del clip antes de alcanzar 1mm de deformacion
permanente

Donde: Fm = valores medios; Fc = valores caracteristicos que dan una confianza del 75% de que el 95% de los
resultados sera mayor que este valor.

3.11 Resistencia al arrancamiento de las fijaciones de la subestructura

Ha sido ensayada la resistencia al arrancamiento de las fijaciones de la subestructura en perfiles con
espesor minimo de 1,8 mm. Los valores medios y caracteristicos se indican en la tabla 3.8.

Tabla 3.8: Resistencia al arrancamiento

Resistencia ultima (N)

Probeta

Fm Fe
Perfil: espesor 1,8 mm, aleacion de aluminio AW-6063. 1938 929
Tornillo autotaladrante @4,8 mm, acero inoxidable A2.
Perfil: espesor 1,8 mm, aleacion de aluminio AW-6063. 2155 1784

Tornillo autotaladrante: @5,5 mm, acero inoxidable A2.

Donde: Fm = valores medios; Fc = valores caracteristicos que dan una confianza del 75% de que el 95% de los
resultados sera mayor que este valor.

3.12 Resistencia a cortante de las fijaciones de la subestructura

Ha sido ensayada la resistencia a cortante de las fijaciones de la subestructura en perfiles con espesor
minimo de 1,8 mm. Los valores medios y caracteristicos se indican en la tabla 3.9.

Tabla 3.9: Resistencia a cortante.

Resistencia ultima (N)
Fm Fec

Probeta

Perfil: espesor 1,8 mm, aleacion de aluminio AW-6063.

. L 5234 4956
Tornillo autotaladrante: @4,8 mm, acero inoxidable A2.

Donde: Fm = valores medios; Fc = valores caracteristicos que dan una confianza del 75% de que el 95% de los
resultados serd mayor que este valor.

3.13 Resistencia de las escuadras (fuerza vertical y horizontal)

La resistencia a fuerza horizontal de las escuadras ha sido ensayada (véase la tabla 3.10). La resistencia
a fuerza vertical de las escuadras ha sido ensayada (véase la tabla 3.11).
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Tabla 3.10: Resistencia de las escuadras a fuerza horizontal.

Resistencia (N) a 1 mm de

Escuadra deformacion permanente Resistencia dltima (N)
HxLxBxt(mm)
Fm Fc Fm Fec

60 x 140 x 60 x 3 1367 896 3417 3162
60 x 100 x 60 x 3 (*)

1367 472 3417 3050
60 x 80 x 60 x 3 ()
60 x 60 x 60 x 3 1380 472 3440 3050
120 x 140 x 60 x 3 2767 2068 5233 4482
120 x 100 x 60 x 3 2300 1766 4200 3810
120 x 80 x 60 x 3 (¥) 1800 1371 4200 2683
120 x 60 x 60 x 3 1800 1371 5050 2683
180 x 140 x 60 x 3 2367 1857 4467 4016
180 x 100 x 60 x 3 2100 1239 4233 3724
180 x 80 x 60 x 3 (¥) 1933 1239 4233 3724
180 x 60 x 60 x 3 1933 1405 4967 4457

Donde:

L = longitud; H = altura; B = base; t = espesor

Fm = valores medios; Fc = valores caracteristicos que dan una confianza del 75% de que el 95% de los
resultados sera mayor que este valor.

(*) Escuadra no ensayada. Se aplican los valores minimos

Tabla 3.11: Resistencia de las escuadras a fuerza vertical.

Resistencia (N)a  Resistencia (N) a Resistencia a
1 mmde 3 mm de oL =0,2%:-L mm Resistencia
Escuadra deformacion deformacion de deformacion altima (N)
HxLxBxt(mm) permanente (i) permanente (i) permanente (N)
Fm Fc Fm Fe Fm Fe Fm Fec

60 x 140 x 60 x 3 267 169 550 382 817 705 1839 1667
60 x 100 x 60 x 3

367 269 933 739 844 719 3188 3029
60 x 80 x 60 x 3 (*)
60 x 60 x 60 x 3 933 739 2150 1813 1256 987 4138 3746
120 x 140 x 60 x 3 500 500 1567 1372 1529 1370 5229 4796
120 x 100 x 60 x 3

1033 519 2767 2572 1871 1359 9414 8708
120 x 80 x 60 x 3 (*)
120 x 60 x 60 x 3 1500 1163 5900 5563 2457 1701 13557 12754
180 x 140 x 60 x 3 567 372 2333 1632 2033 1750 5511 5027
180 x 100 x 60 x 3

900 563 3367 2978 3250 2574 10713 10142
180 x 80 x 60 x 3 (¥)
180 x 60 x 60 x 3 1567 788 6867 6478 4667 3965 17900 17008

Donde:

L = longitud; H = altura; B = base; t = espesor

Fm = valores medios; Fc = valores caracteristicos que dan una confianza del 75% de que el 95% de los
resultados sera mayor que este valor.

(*) Escuadra no ensayada. Se aplican los valores minimos
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3.14 Resistencia al hielo-deshielo

La resistencia al hielo-deshielo del elemento de revestimiento ha sido determinada por ensayo segun la
norma EN ISO 10545-12, sin que se hayan observado defectos.

3.15 Resistencia de los perfiles

Las siguientes caracteristicas de los perfiles verticales figuran en el Anexo 1:
1 Formay dimensiones de las secciones de perfiles.
1 Inercia de las secciones de perfiles.

1 Limite elastico minimo del material de los perfiles.

3.16 Estabilidad dimensional de los elementos de revestimiento

La dilatacion por humedad y la dilatacion térmica lineal de los elementos de revestimiento han sido
ensayadas segun la EN ISO 10545-10 y EN ISO 10545-8 respectivamente.

La méxima dilatacion por humedad de las baldosas FAVEKER® es de 0,1 mm/m.

La maxima dilatacion térmica lineal de las baldosas FAVEKER® es de 6,0 pm/m-°C.

3.17 Corrosién de los componentes metalicos

Los clips de fijacién de los elementos de revestimiento son de acero inoxidable 1.4301 segln la norma
EN 10088 y las fijaciones de la subestructura son de acero inoxidable tipo A2 segun la norma
EN ISO 3506-1. Por tanto, estos componentes pueden ser usados en condiciones interiores secas 0 en
condiciones interiores de humedad permanente y también en condiciones de exposicién atmosférica
exterior con categoria alta de corrosividad atmosférica (incluyendo ambientes industriales y marinos, C4
como se define en la norma ISO 9223) si no existen condiciones particularmente agresivas. Tales
condiciones particularmente agresivas son p.ej. la inmersién permanente o alterna en agua de mar, las
zonas de salpicadura de agua de mar, atmdsferas clorhidricas de piscinas cubiertas o en atmdsferas con
contaminacion quimica extrema (p.ej. plantas de desulfuracién o tineles de carretera donde se usan
materiales de deshielo).

Los perfiles verticales son de aleaciéon de aluminio AW-6063 segln las normas EN 573, EN 1999 y
EN 755. La durabilidad es clase B y el espesor minimo es 1,8 mm. Por tanto, estos componentes pueden
ser utilizados en las siguientes condiciones de exposicion atmosférica exterior: ambiente rural, ambiente
industrial/urbano moderado. En ambiente marino industrial estos componentes pueden ser utilizados si
se protegen segun se indica en la EN 1999-1-1.

4 Sistema aplicado para la evaluaciéon y verificacion de la constancia de las
prestaciones (EVCP en adelante), con referencia a su base legal

De acuerdo con la Decisién 2003/640/EC, modificada por la Comisién Europea?l, aplica el sistema de
EVCP (véase el reglamento delegado (UE) No 568/2014 que modifica el Anexo V del Reglamento (UE)
305/2011) indicado en la siguiente tabla.

Tabla 4.1: Sistema de EVCP aplicable.

Producto Uso previsto Nivel(es) o clase(s) Sistema
Acabados exteriores de paredes Cualquiera 2+

Revestimientos ) -, *

exteriores de fachada Para usos sujetos a reglamentacion de Al (%) 4
reaccion al fuego B-s1, dO (**) 3

1 2001/308/EC i Decisién de la Comisién con fecha 31 de enero 2001, publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea (DOUE)
L107/25 de 08/04/2001.
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Tabla 4.1: Sistema de EVCP aplicable.

(*) Clase Al de acuerdo con la Decision de la Comisién 96/603/CE, y sus modificaciones para FAVEKER® FV kit con perfiles
horizontales como fijaciones de revestimiento que no incluye juntas EPDM.
(**) Clase B,s1-d0 para FAVEKER® FV kit con clips como fijaciones de revestimiento que incluye juntas EPDM.

5 Detalles técnicos necesarios para la implementacion del sistema de EVCP,
segun lo previsto en el DEE de aplicacion

Todos los detalles técnicos necesarios para la implementacion del sistema de EVCP se establecen en el
Plan de Control depositado en el ITeC?, con el que el control de produccién en fabrica operado por el
fabricante deberéa estar conforme.

Emitido en Barcelona a 4 de septiembre de 2019

por el Instituto de Tecnologia de la Construccién de Catalufia.

Institut de
Tecnologia de la Ci

de Catalunya =)

Ferran Bermejo Nualart

Director Técnico, ITeC

2El Plan de Control es una parte confidencial de la ETE y accesible s6lo para el organismo u organismos involucrados en el proceso
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones.
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ANEXO 1: Kit FAVEKER® FV

FAVEKER® FV es un kit para revestimiento exterior de fachadas compuesto de:

A

Elementos de revestimiento: tres tipos de baldosas ceramicas extruidas (véase la tabla Al.1) segun
la norma armonizada EN 14411:

FAVEKER® GA16 (véase la figura Al.l1a);
FAVEKER® GA20 (véase la figura Al.1b);
FAVEKER® GA30 (véase la figura Al.1c);
FAVEKER® GAYV (véase la figura Al.1d).

Fijaciones de revestimiento: dos tipos de fijaciones de revestimientos de acuerdo con la familia C, tal
como se indica en el EAD 090062-00-0404:

Clips de acero inoxidable (véase la tabla A1.2.1 y figuras A1.2.1);

Perfiles horizontales de aluminio (véase la tabla A1.2.2 y figuras A1.2.2).

Componentes de la subestructura:

Perfiles verticales de aleacién de aluminio (véase la tabla A1.3 y figuras A1.3);

Juntas EPDM (véase la tabla Al.4 y figuras Al.4) solo para el caso de los clips como fijaciones

de revestimientos;

Escuadras de aleacion de aluminio (véase la tabla A1.5 y figuras A1.5);

Fijaciones de subestructura (véase la tabla A1.6).

Al.1 Elementos de revestimiento
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Figura Al.1d:
FAVEKER® GAV.
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Tabla Al.1: Elementos de revestimiento FAVEKER®.

Caracteristica Valor Referencia
Nombre comercial FAVEKER® FAVEKER® FAVEKER® FAVEKER®
GA1l6 GA20 GA30 GAV
Baldosa . . . .
Forma Figura Al.la Figura Al1.1b Figura Al.1c Figura Al1.1d
Ranura

Longitud nominal
(mm)

(variable) + 1
Lnax O 12¢C

(variable) + 1
Lmax O 12¢C

(variable) + 1

LmaxO 15¢C

(variable) + 1
Lmax O 601

(Formato): Anchura
nominal (mm), H

(250): 255,0 + 2
(300): 305,0 + 2
(400): 405,0 + 2

(250): 265,0 + 2
(300): 315,0 + 2
(400): 415,0 + 2

(300): 292,0 + 2
(400): 392,0 £ 2

(300): 305,0 + 2
(400): 405,0 + 2

Espesor (mm), L 18,0+ 1,8 20,0+ 2,0 30,0+ 3,0 19,0+ 1,9
Rectangularidad +1,0% +1,0% +1,0% +1,0% EN 1SO 10545-2
Rectitud de los lados +0,2%
Curvatura central
Curvatura lateral +0,5%
Pandeo
Apariencia superficial > 95% baldosas intactas
Absorcion de agua Ev O 0 Ev O 0, Ev O 0, 3% O Ev
(% peso)
gggfe'gfed(kfg}fntga 2300 £200 2300 + 200 2300 + 200 2500 + 200
D idad : EN ISO 10545-3
(kZ?rf]"g)a aparente 23004200 2300 + 200 2300 + 200 2200 + 200
Porosidad aparente 04+1 04+1 04%1 101
(%)
(variable) + (variable) + (variable) + . 100
Peso por pieza (kg) 10% 10% 10% (varlrible)o_ 109/0
Mmax O 1 Mmax 017,5 Mmax O 27 max

Pesoporunidadde 39 7, 100, 344+ 10% 45,0 + 10% 36,0 + 10%
superficie (kg/m?)
Fuerza de rotura (N) > 3200 > 3500 > 12000 > 1200

p EN ISO 10545-4
Modulo de rotura >145 >145 >21.0 5170
(MPa)
Resistencia a la
abrasion profunda de <175 <175 <175 <393 EN ISO 10545-6
baldosas no
esmaltadas (mm3)
R,e3|_stenC|a al choque Pasa Pasa Pasa Pasa EN ISO 10545-9
térmico
Resistencia al
cuarteo de baldosas Pasa Pasa Pasa Pasa EN ISO 10545-11
esmaltadas
Resistencia a la Sin . . .
helada defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos EN ISO 10545-12

Decision

Reaccion al fuego Al Al Al Al 96/((3:(;?1/EC

modificaciones
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A1.2 Fijaciones de revestimiento
Tabla A1.2.1: Clips FAVEKER®.

Caracteristica Valor Referencia
Propiedades geométricas
Tipo de perfil GA-Clip 13 Gg'igolbs'e GA-Clip15  GA-Clip 19
Formay dimensiones Alzia  AL21b  Alzdc  AL21d
Propiedades de material

Material Acero inoxidgble 1.4301

(X5CrNi18-10)
Resistencia a la corrosion Pasa
Peso especifico (kg/m?3) 7900
Limite elastico (MPa) 0 230
Resistencia a traccion (MPa) 540 a 750

- EN 10088-2
Elongacion (%) O 45
Maodulo de elasticidad a 20 °C 200
(kKN/mm?)
Coeficiente de Poisson 0,3
Coeficiente de dilatacion
térmica 50 °C y 100 °C 16,0
(m/(m-°C))
Tabla A1.2.2: Propiedades geométricas y materiales de perfiles horizontales FAVEKER®.
Caracteristicas Valor Referencia
Propiedades geométricas
Tipo de perfil Perfil intermedio Perfil arranque-fin
GA-PH GA-PH

Forma y dimensiones Figura Al1.2.2a Figura A1.2.2b
Peso por metro lineal (g/m) 780 418
Longitud estandar (m) 6,0
Seccion transversal (mm?) 283,6 154,5
Inercia de la Ixx (cm®) 19,20 2,80
seccion del perfil |, (cm?) 1,81 0,51
Propiedades del material
Material AW 6063 T5 Aleacion de aluminio
Clase de durabilidad B
Peso especifico (kg/m?3) 2700
Limite elastico Rpo,2 (MPa) 0 130
Elongacion (%) O 6 EN 1999-1-1
Resistencia a traccion Rm (MPa) O 175 EN 755-2
Médulo de elasticidad a 20 °C (MPa) 70000
Coeficiente de Poisson 0,3
Coeficiente de dilatacion térmica entre 50 °C 23.0

y 100 °C (um/(m-°C))
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A1l.3 Subestructura

Tabla A1.3: Propiedades geométricas y de material de los perfiles verticales FAVEKER®.

Propiedades geométricas

Peso por Seccit Inercia de la
Tipo de perfil Formay metro | ereal  Seccion del
P P dimensiones lineal > perfil (cm*)
(mm?)
(g/m) lxx lyy
Perfil GA-PV Lx40x2,0 L =60 1,04 384 19,31 10,22
TSLL'“ar VT Tx40x20 L=80 FiguraAl.3a 1,25 464 38,97 13,11
Lx40x2,0 L =100 1,47 544 67,91 16,00
Lx60x1,8 L =60 dy = 15,7 0,57 212 3,24 7,74
Perfil Lx60x1,8 L=80 Figura _dy=135 0,67 248 7,68 8,41
GA-PV-T Lx60x1,8 L=100 ALl3b dy=119 0,77 284 8,92 15,00
Lx60x2,0 L =100 dy=12,0 0,85 316 9,86 16,67
Perfil Figura _
GA-PV-Y 85x60x2 A13c dy = 16,1 0,97 358 13,65 13,81
Perfil Figura
arranque-fin 50x60x2 Alg 3d dy = 20,2 0,72 264 11,89 2,94
GA-PV-Y ’
Propiedades de material
Caracteristica Valor Referencia
Material EN AW-6063
Tratamiento 5
Clase de durabilidad B
Peso especifico (kg/m?3) 2700
Limite el.e}stlio (MPa) 130 EN 755
Elongacion (%) 6 EN 1999-1
Resistencia a la traccién (MPa) 175
Mddulo de elasticidad (MPa) 70000
Coeficiente de Poisson 0,3
Coeficiente de dilatacion térmica entre 230
50 °C y 100 °C (um/(m-°C)) '
Tabla A1.4: Perfil EPDM FAVEKER®.
Caracteristica Valor Referencia
Nombre comercial Perfil doble Perfil simple
Material EPDM
Forma Figura Al.4a Figura Al.4b
Seccion transversal (mm?) 159,11 92,03
Peso por metro lineal (g/m) 199 116
Densidad (kg/m3) 1,25 + 0,05 ISO 2781
Dureza, 3 seg (ShA) 705 ISO 7619-1
Resistencia a traccién (MPa) >7
. ISO 37
Elongacion al romper (%) > 250 (*)

(*) Debido al envejecimiento, la elongacion al romper puede alcanzar un valor del 150 %.




Péagina 17 de 26 de la Evaluacion Técnica Europea ETA 16/0645, emitida el 04.09.2019

Tabla A1.5: Propiedades geométricas y de material de las escuadras FAVEKER®.

Propiedades geométricas

Tipo de escuadra

Formay dimensiones Masa por unidad (kg)

L =60 0,05
L=80 . 0,06
Altura 60 60 x L x60x 3,0 Figura Al.5a
L =100 0,07
L =140 0,09
L=60 0,10
L=80 . 0,12
Altura 120 120x L x60x 3,0 Figura A1.5b
L =100 0,14
L =140 0,18
L =60 0,15
L=80 . 0,18
Altura 180 180x L x60x 3,0 Figura Al1.5c
L =100 0,21
L =140 0,27
Propiedades del material
Caracteristica Valor Referencia
Material EN AW-6063
Tratamiento T5
Clase de durabilidad B
Peso especifico (kg/m?3) 2700
Limite elle,lstlio (MPa) 130 EN 755
Elongacion (%) 6 EN 1999-1
Resistencia a traccién (MPa) 175
Médulo de elasticidad (MPa) 70000
Coeficiente de Poisson 0,3
Coeficiente de dilatacion térmica 230
entre 50 °C y 100 °C (um/(m-°C)) '
Tabla A1.7: Fijaciones de subestructura FAVEKER® FV.
Elementos de fijacion Geometria Material Referencia
Posicion Tipo Descripcion Tipo Clase
Entre las fijaciones del
elemento de revestimiento Tornillos ST48xL
(clip o perfil horizontal) y los autotaladrantes ST55xL Acero EN SO 3506-4
perfiles verticales inoxidable A2-70 EN 1SO 15480
£ | i al " EN ISO 10666
ntre los perfiles verticales y Tornillos ST55xL
las escuadras autotaladrantes
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Figura Al.2.1a: GA-Clip 13 mm.
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Figura A1.2.1b: GA-Doble clip 13 mm.

Vista general. Vista frontal. Vista lateral Vista superior

Figura A1.2.1c: GA-Clip 15 mm.
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Vista general. Vista frontal. Vista lateral Vista superior

Figura A1.2.1d: GA-Clip 19 mm.
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Figura Al1.3c: Perfil GA-PV-Y. Figura A1.3d: Perfil arranque-fin GA-PV-Y.
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Figura Al.4a: Junta EPDM doble FAVEKER®. Figura Al.4b: Junta EPDM simple FAVEKER®.
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Figura Al.5a: Escuadra 60 x L x 60 x 3,0.
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Figura A1.5b: Escuadra 120 x L x 60 x 3,0.
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Figura Al.5c: Escuadra 180 x L x 60 x 3,0.
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ANEXO 2: Detalles constructivos

Figura A2.1a: Seccion vertical. FAVEKER® FV. Figura A2.1b: Seccion vertical. FAVEKER® FV.
Sistema perfil horizontal. Sistema clip.

4-8mm

Figura A2.2a: Seccion horizontal. FAVEKER® FV. Figura A2.2b: Seccion horizontal. FAVEKER® FV.
Sistema perfil horizontal. Sistema clip.

Figura A2.3a: Coronacién. FAVEKER® FV. Sistema Figura A2.3b: Coronacion. FAVEKER® FV. Sistema
perfil horizontal. clip.
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AAA Jaga WA A

Figura A2.4a: Arranque. FAVEKER® FV. Sistema perfil
horizontal.

Figura A2.5a: Esquina entrante. FAVEKER® FV.
Sistema perfil horizontal.

Figura A2.6a: Esquina saliente. FAVEKER® FV.
Sistema perfil horizontal.

Figura A2.4b: Arranque. FAVEKER® FV. Sistema clip.

L=

Figura A2.5b: Esquina entrante. FAVEKER® FV.
Sistema clip.

Figura A2.6b: Esquina saliente. FAVEKER® FV.
Sistema clip.
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Figura A2.7a: Jamba con pieza metalica. FAVEKER®  Eigura A2.7b: Jamba con pieza metélica. FAVEKER®
FV. Sistema perfil horizontal. FV. Sistema clip.

Figura A2.8a: Jamba con pieza cerdmica. FAVEKER® Figura A2.8b: Jamba con pieza ceramica. FAVEKER®
FV. Sistema perfil horizontal. FV. Sistema clip.

Figura A2.9a: Dintel con persiana. FAVEKER® FV. Figura A2.9b: Dintel con persiana. FAVEKER® FV.
Sistema perfil horizontal. Sistema clip.



